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Ceresit

System do izolacji fundamentow
Trwatos$¢ na lata

* Niezawodne i dtugotrwate zabezpieczenie przed wodg

* 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych
* BT 18 — nowoczesne rozwigzanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

* Szybkie i fatwe prace izolacyjne — mozliwos¢ natrysku
* Optymalna wspotpraca wszystkich elementow systemu

www.ceresit.pl
www.cr90crystaliser.com/pl
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System fundamentowy Ceresit

J Szczelny fundament

Skutecznos¢ izolacji fundamentéw w gtéwnej mierze zalezy od zastosowania odpowiednich materiatéw hydroizolacyjnych
i staranno$ci wykonania. Dobér odpowiednich materiatéw powinien by¢ poprzedzony badaniem warunkéw wodno-gruntowych.

Wilgoé
gruntowa

Wysoki poziom wéd Woda okresowo
gruntowych podnoszgca sie

Izolacja typu
lekkiego

Izolacja typu Izolacja typu
ciezkiego $redniego

Ceresit - kompletny system:
* dla kazdego indywidualnego przypadku istnieje mozliwo$¢ dobrania odpowiedniego rozwigzania w szybki sposéb

* zaprojektowany tak, aby zachowa¢ szczelnoé¢ w punktach szczegélnie trudnych do izolacji, takich jak przejscia technologiczne
Czy naroza

B Krok po kroku: Przyktadowa instrukeja wykonania fachowej hydroizolacji fundamentu - izolacja typu cieikiego

Izolacja bitumiczna Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44 lub CP 43 na zewngtrz + izolacja bitumiczna Ceresit BT 18 wewngtrz budynku
— rozwigzanie polecane do pomieszczen nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi (np. w przypadku garazy podziemnych, piwnic).

I Prace rozpoczyna wykonanie wykopu pod ptyte fundamentowg, A Izolacje poziomq nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie wtékniny
wykonanie i zageszczenie podsypki piaskowej, wylanie i wyréwnanie ochronnej i wylanie cienkiej warstwy betonu ochronnego - ok. 2-3 cm.
podktadu z chudego betonu. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowa¢ ~ Nastepnie wykonuije sie zbrojenie i wylewa ptyte fundamentowq, ktérg
gruntem Ceresit BT 26 i wykona¢ izolacje poziomg membrang nalezy zagruntowa¢ stosujgc ponownie preparat Ceresit BT 26 i wyko-
izolacyjng Ceresit BT 18 (przy zachowaniu reziméw technologicznych).  na¢ izolacje poziomg za pomocq membrany izolacyjnej Ceresit BT 18.

H Nastepnym krokiem jest wykonanie $cian fundamentowych (muro- I Kolejnym krokiem jest punktowe przyklejenie ptyt styropianowych
wanych lub zelbetowych), usuniecie zabrudzen i uzupetnienie ubytkow na jedng z mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44

z ich zewnetrznej strony. Sciany fundamentowe nalezy zagruntowa¢ lub CP 43. Po wyschnieciu masy, wykonaniu drenazu opaskowego
preparatem Ceresit CP 41 lub rozwodnionym CP 43. W narozach i natozeniu wtékniny ochronnej mozna zasypa¢ wykop.

wykona¢ fasety za pomocq mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS,
CP 44 |ub CP 43. Na tak przygotowanq powierzchnie naktada sie
izolacje, w ktérg nalezy wtopi¢ siatke z widkna szklanego.
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Krok po kroku

l Aplikacja mas bitumicznych Ceresit

Y
I Przed aplikacjg powtok izolacyjnych nalezy przygotowa¢ podtoze. A Wszelkie uszkodzenia podfoza, duze pory, jamy lub ,raki”

Musi by¢ ono suche, réwne, zwarte, nosne, wolne od kurzu na powierzchni betonu nalezy uzupetni¢ jednq z zapraw Ceresit CX 5
i mleczka cementowego, jak réwniez od substanciji zmniejszajgcych lub €X 15. Przy pomocy tych produktéw mozna takze wykona¢
przyczepnosé. wyokrgglenia narozy wklestych nadajgc im promien minimum 4 cm.

H Podtoze nalezy zagruntowaé emulsjg Ceresit CP 41 rozcieniczong B Wyoblenia narozy wklestych (tzw. fasety) mogq by¢ takze wykona-
wodg stosownie do nasigkliwosci podtoza. Przed przystgpieniem do ne za pomocq jednej z mas bitumicznych Ceresit CP 48 Xpress,
aplikacji masy bitumicznej warstwa gruntujgca musi by¢ wyschnieta. CP 44 |ub CP 43. Promien fasety nie moze by¢ wigkszy niz 3 cm.

H Przed przystgpieniem do aplikacji mase bitumiczng nalezy B W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub
wymiesza¢ uzywajqc wolnoobrotowej wiertarki z mieszadfem. mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje Ceresit CP 48 Xpress,
Gotowg mase réwnomiernie naktada¢ na podtoze za pomocg CP 44 |ub CP 43 naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajge pomiedzy
pacy lub agregatu natryskowego. nimi siatke z wiékna szklanego, z zachowaniem zaktadéw ok. 10 cm.

Po wyschnieciu warstwy izolacyjnej kolejnym krokiem jest punk-
towe przyklejenie ptyt styropianowych lub drenazowych za pomocq
iednej z mas bitumicznych Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 |ub I—
CP 43. Po wykonaniu drenazu opaskowego i natozeniu widkniny
ochronnej mozna zasypa¢ wykop.
Krok po kroku — zobacz takze
w aplikacji Rozwigzania Systemowe
Ceresit na www.ceresit.pl/rs
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System fundamentowy - rozwigzania Ceresit

B Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu cieikiego

* Plyta fundamentowa — konstrukcja wannowa

* Budynek podpiwniczony

l Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu cieikiego

¢ tawa fundamentowa

* Budynek podpiwniczony
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System fundamentowy - rozwigzania Ceresit

B Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu cieikiego

* Plyta fundamentowa

* Budynek niepodpiwniczony

l Woda gruntowa okresowo spietrzajgca sie = izolacja typu sredniego

¢ tawa fundamentowa

* Budynek niepodpiwniczony

(@) uakost diaProfesionalistow



Izolowanie detali

B Szczegélne znaczenie dla szczelnosci izolacji ma starannosé wykonania detali:

* przejé¢ technologicznych,
* szczegdtdw polqezen w miejscach przejé¢ izolacji poziomych w pionowe,
* szczegotdw potqezen w miejscach przejé¢ instalacii technicznych przez powtoki izolacyjne.

B Szczegét potgczenia pionowej izolacji $ciany B Szczegét wykonania cokotu
i izolacji na fawie fundamentowej

o dennzona @ Cersit CP 41, wodny roztaér 1:1 @ s dranozona @ Cerest ¢T 77
Ceresit CP 41, wodny . Ceresit CT 85, podwdjne zbrojenie .

@ ot &0 @ widksina ochronma @ Ceresit CP 43 / CP 44 / P 4B @ o aloe, profl cololowy
Ceresit BT 26, wodny Ceresit CP 43 / CP 44 / CP 48 o "

@ Gt (P43 /(P 4/ 07 48 oztudr 1:1 @ punklowe. Keferie pyt drenazonych 6 ) Ceresit CT 16 Cerest €5 11

B Szczegét izolowania dylatacii B Szczeqét izolowania przejscia instalacyjnego
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Przewodnik po produktach

symbol

zZuzycie

* Odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.
* Mozliwo$¢ zasypania gruntem po ok. 1 dniu

opakowania 28 |
zawierajqce obydwa

ktadniki:
. % 2,5-4,0 |/m? SSERIILE,
CP 48 rSnZglsag% 33*;12;20 . \S,bgéfsfckzjnf, R ;)I%(;ﬁrgvrltl(sk{odnik
XPRESS * Doskonata urabialno$¢ A plynny)

grubosci powtoki

- worki papierowe

* Elastyczna i kryjgca rysy w podfozu TRl e
* Mozliwo$¢ naktadania natryskowego proszku)
Sroskladnie . J(;dnloskludnikgw; - 2,5 4,5 |/m?
Jednosktadnikowa * Mozliwos$¢ naktadania natryskowego
CP 44 masa bitumiczna ¢ Wodoszczelna w zaleznosci od 301
. grubosci powtoki

Elastyczna i kryjqca rysy w podfozu

Wodoszczelna

opakowania 28 |
zawierajqce obydwa

.
: X sktadniki:
Wysokoelastyczna * Kryigca rysy w podiozu 2,5-4,5/m? - pojemniki
CP 43 masa bitumiczna * Szybko schngca w zalenotei od plastikowe (sktadnik
zbrojona wicknami * Nie zawiera rozpuszczalnikéw grubosci powtoki Aplynny)
. - worki papierowe

CP 41

Emulsja bitumiczna

Elastyczna powtoka
wodoszczelna,
dwusktadnikowa

CR 166

CR 90
Crystaliser

Krystalizujgca powtoka
uszczelniajgca

Samoprzylepna
membrana izolacyjna

BT 18

BT 26

Grunt bitumiczny

BT 187!

L — —
-

Mozliwo$¢ naktadania natryskowego

gruntowanie:

Zwieksza przyczepno$¢
Uszczelnia pory
Nie zawiera rozpuszczalnikéw

w zaleznosci
od nasigkliwosci
podtoza

Wodoszczelna

Elastyczna

Maskuie rysy do ok. T mm

Stanowi ochrone antykorozyjng dla zelbetu
Naktadanie pedzlem, pacq lub natryskiem

2,4 - 3,6 kg/m?

w zaleznosci od
grubosci powtoki

Wspétpracuije z taémq uszczelniajgcq

Samouszczelnia rysy do 0,4 mm poprzez efekt krystalizacii
Tworzy powtoke od razu odporng na przenikanie wody
Umozliwia uktadanie ptytek po 3 dniach

Zapewnia odpornos$¢ na negatywne i pozytywne parcie wody
Naktadanie pedzlem, pacq lub natryskiem

3,0 - 8,0 kg/m?

Samoprzylepna

Zapewnia doskonatq szczelnoéé potqczen

Do stosowania na zimno

Stosowanie w temp. +5°C do +30°C -
Bardzo wysoka odporno$é¢ na uszkodzenia

Do stosowania na lekko wilgotne podtoza w potqczeniu z BT 26

Mozliwo$¢ stosowania na $wieze betony (pon. 6% wilgotnosci)

Zwigksza przyczepnosé

Do stosowania wewnatrz i na zewngtrz
Stosowanie od -5°C

Szybko wysycha

Do stosowania na wilgotne i zimne podtoza

w zalezno$ci od
grubosci powtoki

0,125 - 0,2 kg/m?

0,15 - 0,3 kg/m?

(sktadnik B w postaci
proszku)

pojemniki plastikowe
10 kg

sktadnik A:
worki 24 kg,

sktadnik B:
kanistry 8 |

worki 25 kg

rolki20 mx 1 m

pojemniki
plastikowe 5 kg

Wszystkie szczegétowe dane dotyczqce wlasciwosci produktéw, sposobu uzycia, a takze zuzycia znajdziecie Panstwo w kartach technicznych produktéw Ceresit.

Masy bitumiczne CERESIT doskonale nadajq sie do klejenia ptyt drenazowych oraz do izolowania komér zelbetowych,

studzienek kanalizacyjnych oraz

iy

Chesz uzyskat porade: zadzwon na infolinig!
Numer: 0800 120 241

Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

kregow betonowych i zelbetowych.

www.ceresit.pl
www.cr90crystaliser.com/pl

Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.
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