VI Seminarium Spektrochemu

Optymalizacja jako s$ciowa i cenowa technologii wytwarzania wodorozcie

|

Ciemne kolory
| problem nagrzewania si e elewac]i

Czeladz, 20 listopada 2014

nczalnych farb i tynkéw dyspersyjnych




Nagrzewanie si @ wypraw tynkarskich /

destrukcja spoiwa polimerowego w wyprawie

starzenie wyprawy tynkarskiej

nadmierne nagrzewanie sie scian budynkow

ruchy termiczne izolacji, ktérych zaprawa klejgca moze nie przenosic

wyzsze koszty klimatyzacji pomieszczen

_ 100°
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Co powoduje nagrzewanie si e elewacji?

* promieniowanie podczerwone

* podatnos¢ barwy wyprawy do nagrzewania sie
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Odkrycie podczerwieni

Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822)

niemiecki fizyk, astronom, konstruktor teleskopow, odkrywca
planety Uran

przypadkowe odkrycie podczerwieni w 1800 r.

promieniowanie pod barwg czerwong ,podczerwone”
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Badania wypraw tynkarskich

z mikrosferami szklanymi K15 firmy 3M

udziat mikrosfer 1 do 2% wag. w recepturze tynku

niska gestos¢ mikrosfer ~0,17 g/cm?3

bialy sferyczny napetniacz o rozmiarze ok. 115um
masa tynkarska na spoiwie Axilat 6402

badania wypraw w kolorze biatym i czarnym

probki bez mikrosfer (piasek kwarcowy) i z mikrosferami
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Badanie nagrzewania si e wypraw

Kolor wyprawy | Mikrosfery Pomiar temperatury po
tynkarskiej 3M K15 10 min 1h
NIE 55C 60C
Biata
TAK 50C 56C
NIE 75T 82T
Czarna
TAK 60C 64T
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Whnioski

obecnos¢ mikrosfer szklanych 3M znaczaco obniza tendencje do
nagrzewania sie ciemnych wypraw tynkarskich

wysoki stopien wypetnienia wyprawy powoduje efektywne
dziatanie w catej objetosci

poprawa wiasnosci aplikacyjnych tynku

zwiekszenie wydajnosci — zmniejszenie gestosci tynku
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Kontynuacja bada n

* dalsze badania sg prowadzone w Spektrochemie

* wiosng probki zostang wystane na stacje badawcze Spektrochemu w Arizonie
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Dziekuje za uwag e!
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