CEKOL C-14

biata elastyczna zaprawa klejgca do marmuru

ZASTOSOWANIE:

CEKOL C-14 stosuje sie do przyklejania ptyt marmurowych, kamiennych do cegty, betonu, gazobetonu, bloczkéw
keramzytowych, tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych. CEKOL C-14 nadaje sig réwniez do przyklejania ptytek
ceramicznych.

WEASCIWOSCI:

CEKOL C-14 jest suchg mieszankg wysokiej jakosci biatego cementu, biatych wypetniaczy mineralnych oraz $rodkéw
modyfikujacych zapewniajacych dobrg przyczepnos¢ oraz duzg odpornosé na sptywanie. Moze by¢ stosowany w
kazdego rodzaju budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. CEKOL C-14 jest elastycznga, mrozo- i
wodoodporng oraz odporng na podgrzewanie zaprawg klejaca do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od zattuszczen. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie
warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usung¢. Podtoza silnie chtongce (np. gazobeton) zaleca sie
zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg CEKOL DL-80. W przypadku nierbwnosci posadzek zalecamy wylewke
samoniwelujagcg CEKOL L-01.

WYKONANIE:

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci zimnej wody i doktadnie wymieszac do uzyskania jednolitej, gestej
masy, stosujac 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Nastepnie odczeka¢ ok. 3 minut i jeszcze raz
doktadnie wymiesza¢. Zaprawe nanies¢ na przygotowane podtoze rowng warstwg o grubosci ok. 3 do 5 mm. Naniesiong,
warstwe wyréwnac kielnig lub zebatg szpachla. Uktadac ptyty lekko dociskajac. W przypadku klejenia na tarasach lub
miejscach narazonych na podciekanie woda klej nalezy stosowac¢ na catej powierzchni podtoza oraz natozy¢ na spodnig
strone ptyty. Ptyty nalezy przykleja¢ w czasie do 20 minut od natozenia zaprawy na podtoze. Potozenie ptytek mozna
korygowac¢ w czasie do 10 minut od ich przyklejenia.

DANE TECHNICZNE:

Zaprawa spetnia wymagania: PN-EN-12004 typ C2T
Przyczepnosé poczatkowa: = 1 N/mm?

Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: = 1 N/mm?

Przyczepnosé po starzeniu termicznym: = 1 N/mm?

Przyczepnosé po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1 N/mm?
Sptyw: £0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kg suchego proszku
Czas otwarty: = 20 minut

Czas korygowania ptytek: = 10 minut

Czas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

Czas wigzania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 godziny w temperaturze 18°C
Wydajnos¢: 1,7 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy

Grubos¢ warstwy: 3 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C

Reakcja na ogien: Al

Produkt posiada: Atest PZH

OPAKOWANIE:
Worki papierowe z wktadka PE: 25 kg

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.
Czas przechowywania do 12 miesiecy.

DANE TELEADRESOWE:
CEDAT Sp. z 0.0.

ul. Budowlanych 19
80-298 Gdansk

Tel. (0-58) 768 21 01

Fax. (0-58) 768 21 40

www.cekol.pl


http://www.cekol.pl

