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MKS - L

Lekki tynk maszynowy

Lekki i wydajny tynk maszynowy cementowo-wapienny na bazie
perlitu. Otwarty dyfuzyjnie, czysto mineralny. Na $ciany i sufity /
na podtoza murowane i mineralne. Ltatwy w obrobce i przyjazny
w stosowaniu. Do wykonywania tynkow wewnetrznych.

WELASCIWOSCI

e czysto mineralny

e z dodatkiem perlitu

¢ wydajny i tatwy w obrébce

e wysoka paroprzepuszczalnos$é, sprzyjajaca
komfortowemu mikroklimatowi pomieszczen

e dowolna obrébka poprzez filcowanie
[/ zacieranie

¢ duza trwatos¢ i wytrzymatos¢ powierzchni

e wysoka przyczepnosé do podioza

o do obrébki recznej i maszynowej

¢ wysoka sprawnos¢ tynkowania mechanicznego
przy niskim zuzyciu maszyn i urzadzen

ZASTOSOWANIE

do wnetrz

na mury wszelkiego rodzaju i na beton

na Sciany i sufity ,od piwnicy az po dach”

jako jedno- lub dwuwarstwowy tynk podkfadowy
pod tynki cienkowarstwowe, gtadzie, powioki
malarskie i ptytki ceramiczne.

e dla nowych i remontowanych obiektéow

JAKOSC | NIEZAWODNO

grupa zaprawy LW CS Il wg EN 998-1

spoiwa zgodne z normami EN 459 i EN 197

e lekkie kruszywa mineralne zgodne z normag
EN 13055

pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001
zawartos¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm

PODLOZE

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne
od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luzne
czesci oraz pozostatosci po powtokach malarskich
usung¢. Przy ocenie i przygotowaniu podfoza do
tynkowania nalezy uwzglednic wskazania
obowigzujgcych norm i warunkéw technicznych. Na
podtozach silnie nasigkliwych (np. beton komorkowy)
lub nierbwnomiernie nasigkliwych (np. $ciana
mieszana ) nalezy wykonaé obrzutke zaprawg quick-
mix MZ 4 lub zagruntowaé je preparatem quick-mix
ABS. Na powierzchniach zbetonu  zwyklego i
lekkiego zaleca sie przygotowanie podioza poprzez
wykonanie 50 % obrzutki quick-mix MZ 4.
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W przypadku podiozy betonowych szalunkowych lub
podtozy stabo nasigkliwych lub nienasigkliwych zaleca
sie wykonanie 100 % pokrycie mineralnym mostkiem
sczepnym PHG lub 50 % obrzutki quick-mix MZ 4.

OBROBKA

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy reczne
lub maszynowe za pomocg ogdlno dostepnych
agregatow tynkarskich. Zawartos¢ opakowania 30 kg
wsypac do ok. 7,5 litra wody i doktadnie wymieszac przy
uzyciu powszechnie dostepnych mieszarek
wolnoobrotowych az do uzyskania ptynno-plastycznej
jednorodnej masy. Czas mieszania ok. 2 min. Po
zarobieniu, zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin.
Catkowita grubosé tynku nanoszonego jednowarstwowo
15-25 mm. Catkowita grubos¢ tynku przy naktadaniu
dwuwarstwowym  15-40 mm. Przy naktadaniu
dwuwarstwowym tynk  nalezy nanosi¢ w kolejnych
cyklach roboczych na grubos$¢ przecietnie 20 mm.
Swiezej powierzchni pierwszej warstwy nalezy nada¢
odpowiednig szorstko$¢. Naniesienie drugiej warstwy
tynku moze nastgpi¢ dopiero po wstepnym stwardnieniu
poprzedniej warstwy - po ok. 2-3 godzinach - w
optymalnych warunkach ~ (20° C, 65% wzglednej
wilgotnosci powietrza). Tynk lekki przed natozeniem
kolejnych koncowych powtok wierzchnich musi byc¢
catkowicie wyschniety (biaty, bez ciemniejszych sladéw
wilgoci). Z praktyki budowlanej wynika, ze na kazdy 1
mm grubosci wyprawy tynkarskiej trzeba przyjg¢ jedng
dobe czasu schniecia. Swiezy tynk nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami wigzania (niskg temperatura,
silnym  nastonecznieniem  oraz  zbyt  szybkim
wysychaniem). Prace nalezy wykonywaé temperaturze
powietrza i podtoza od + 5° C do +25° C.

WYDAJNOSC

Z zawarto$ci 30 kg opakowania suchej mieszanki
zaprawy MK5 - L, prawidiowo zarobionej wodg, otrzymuje
sie ok. 25 | zaprawy.

Zaprawa tynkarska przygotowywana w betoniarce lub

za pomocg mieszadta elektrycznego moze mie¢ nizsza
wydajnosc.

ZUZYCIE

= |



Na 1 m® wyprawy tynkarskiej grubosci 1 mm
potrzeba ok. 1,1 kg suchej zaprawy MK5 - L

MAGAZYNOWANIE

Przechowywa¢ w suchym miejscu, na drewnianych
paletach. 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu

OPAKOWANIE
Worek 30 kg,

UWAGA

Produkt zawiera cement portlandzki, ktéry moze
powodowa¢ uczulenie oraz wodorotlenek wapnia.
W potaczeniu z wodg lub wilgocia daje odczyn
alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ oczy i
skore. W przypadku zetkniecia zaprawy ze skéra,
nalezy miejsce kontaktu przemy¢ doktadnie wodg. W
przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest
obfite przemycie oka wodg oraz bezzwloczne
zasiegniecie porady lekarza.

Wskazowki

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych
préb i wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajg
sie one jednak przenie$¢ na kazdy wariant zastosowania.
Dlatego tez zalecamy wykonanie we wilasnym zakresie
préb zastosowan. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

DANE TECHNICZNE

grupa zaprawy: LW CS Il wg EN 998-1

wytrzymatos¢ na > 2,0 N/mm?
Sciskanie:
uziarnienie: 0-0,6 mm

temperatura stosowania: | od +5° C do +25° C

zuzycie wody: w zalezno$ci od typu

agregatu (ok. 7,51 na 30
kg)

wydajnosc: ok. 25 | zaprawy z 30 kg

ok. 11 kg/m?® przy
warstwie tynku grubosci
10 mm

zuzycie:

magazynowanie: w suchym miejscu 12
miesiecy od daty

produkcji

forma dostawy: 30 kg

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i
65% wilgotnosci wzglednej powietrza.
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quick-mix Sp. z o.o.

ul. Brzegowa 73 57-100 Strzelin
Zakfad Produkcyjny
Nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczynska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
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Nr: QM-260286-LW

EN 998-1:2010

Zaprawa tynkarska lekka (LW)

Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: WO
Wspodifczynnik przepuszczania

S <20
pary wodnej p:

> 0,08 N/'mm? - FP: A, B lub

Przyczepnos¢ do podioza: C (EN 1015-12)

Wspétczynnik przewodzenia < 0,39 W/(mK) dla P=50%

ciepta < 0,43 W/(mK) dla P=90%
A1o.dry: (warto$¢ tab. EN 1745)
Trwato$¢ (mrozoodpornos$c): NPD

Stan: sierpien 2013
Wraz z ukazaniem sig niniejszej instrukcji technicznej,
tracg waznos¢ instrukcje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskac:

quick-mix sp. z 0.0.

ul. Brzegowa 73

57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: inffo@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl
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http://www.quick-mix.pl/

