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Zaawansowane surowce i technologie produkcji farb i tynkéw oraz wyrobow dyspersyjnych na drewno
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Formutowanie receptur farb Kuchnia & tazienka
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Czynniki na jakie jest wystawiona pow toka farb
typu Kuchnia & tazienka

* Zmienna wilgotnos¢ wzgledna powietrza

* Kondensacja pary wodnej

* Sptywajgca woda
* Podwyzszona temperatura
* Wysychanie i moczenie naprzemienne

* Oddziatywanie detergentow
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Receptury do bada n dyspersji polimerow
* Ustalono 3 podstawowe formulacje SOP 45%, 55%, 65% sucha pozostatosc farb 52,5% m/m
» Kazda receptura na 4 roznych dyspersjach polimerowych
* Farby na potrzeby badan zakolorowano pastg CEAC FA T36 (turkusowag)
*Baza D (Srednia). Biel tytanowa Kronos 2090 — obj. 27,3% w SOP 45%, 22,0% w SOP 55%, 18,7% w SOP 65%

* We wszystkich farbach zastosowano biocyd powtokowy Thor Acticide MKN7 w ilosci 1,2% na
catg formulacje

* Eter celulozy Tylose HS 30.000 YP2 (standardowo) oraz Tylose H 10 000 NG4

VIl Seminarium Spektrochemu — Czelad z, 19.11.2015r. 3



SPEKTROCHEM
Osrodel

dawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Zastosowanie mieszadta ViscoJet
do wprowadzania past pigmentowych
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Powtoki do bada n
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Potysk pow tok

Potysk powtok przy k acie 85°

Potysk powtoki
L
o

1 2 3 4

Dyspersja polimerowa

m SOP 45 m SOP 55 O SOP 65
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Przepuszczalno s¢€ pary wodnej

Prébki farb w komorze klimatycznej podczas badania
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Przepuszczalno s¢€ pary wodnej

Przepuszczalno $¢ pary wodnej przez swobodn g powiok e
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Dyspersja polimerowa

m SOP 45 m SOP 55 O SOP 65
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Przyczepno s¢ pow tok

)
- Badanie wediug 1SO 4624 (ASTM D 4541) -
Rocholl GmbH
* Przyrost cisnienia 0,30 MPal/s

* Grzybki 20 mm

* Oznaczenie po standardowym kondycjonowaniu do ptytek MC 0,45 (Rocholl) po 14 dniach
oraz po 50 cyklach higrotermicznych

1 cykl higrotermiczny:

- natrysk wodg w temp. 25°C 1 godz.
- kondensacja w temp. 50°C 4 godz.
- cykl ciemny suchy w temp. 60°C 3 godz.

Zadano 50 cykli po 8 godz. Kazdy (400 godz. Lgcznie)
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50 cykli higrotermicznych w komorze Q-UV
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Przyczepno s¢ pow tok
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Przyczepno s¢ pow tok

Przyczepno $¢€ powtok do podito za przed i po 50 cyklach higrotermicznych

SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Cisnienie powoduj ace
zerwanie, MPa

1 2 3 4
Dyspersja polimerowa

B SOP 45 przed m SOP 45 po m SOP 55 przed @m SOP 55 po m SOP 65 przed m SOP 65 po
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Przepuszczalno s€ wody przez pow toki

Wspétczynnik przepuszczalno  $ci wody przez powtoki wg EN 1062-3
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Wspétczynnik przepuszczalno $ci

2

Dyspersja polimerowa

m SOP 45 m SOP 55 O SOP 65
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Odporno s¢ pow toki na sp echerzenie

* Powtoki otrzymane na ptytkach szklanych

* Grubosc¢ powtok 90 — 110 um, kondycjonowanie 14 dni
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Odporno s¢ pow toki na sp echerzenie

Ocena zniszcze n wg ISO 4628-1, ocena sp echerzenia ISO 4628-2
SOP Dyspersja _ _ _
Do 3 min 15 min 30 min 2 godz. 6 godz. 24 godz.

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0
45%

3 5(S2) 5(S3) 5(S3) 5(S3) * *

4 5(S3) 5(S3) 5(S3) * * *

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0
55%

3 0 5(S3) 5(S3) 5(S3) * *

4 0 5(S3) 5(S3) 5(S4) 5(S4) 5(S5)

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0
65%

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

*/ Powtoka w 100% pomarszczona
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Odporno s¢ pow toki na sp echerzenie
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Odporno s¢ pow toki na sp echerzenie
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Odporno $¢ na szorowanie na mokro
Ubytek grubo sci po 200 cyklach
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Odporno $¢ na szorowanie na mokro
Ubytek grubo sci po 200 cyklach

12

10

Ubytek grubo $ci, um
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Odporno $¢ na szorowanie na mokro wg 1ISO 11998

Klasa 1 < 5um

Dyspersja polimerowa

m SOP 45 m SOP 55 O SOP 65
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SPEKTROCHEM
Modyfikacje farb Kuchnia & tazienka
Najlepsze wyniki uzyskata farba SOP 45% na dyspersji nr 2
— ja poddano modyfikacjom
I Science.
Modyfik : . g -
odyfikacie Applied to Life.

e dodatek fluorosurfaktantu 3M SRC 220

* eter celulozy Tylose H 10 000 NG4 Sh L] //Et
IRciSU

Fluorosurfaktant 3M SRC-220
* dozowanie do receptury: 0%, 0,5%* (3,4%), 1,0%* (6,7%)

*/ Dozowanie w przeliczeniu na ilo$¢ sktadnikdéw aktywnych na catg farbe. W nawiasach podano dozowanie na formulacje fluorosurfaktantu w postaci handlowe;j

Eter celulozy Tylose H 10 000 NG4

* podmiana ilosciowa pod poprzednio zastosowany eter celulozy Tylose HS 30 000 YP 2
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Modyfikacje farb Kuchnia & tazienka

Odporno $¢ na szorowanie na mokro wg ISO 11998

Ubytek grubo $ci, um

0,5% SRC-220

1,0% SRC-220
Dyspersja polimerowa i modyfikacje
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Science.
Applied to Life.
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SPEKTROCHEM
Modyfikacje farb Kuchnia & tazienka
Science.
WSspoiczynnik przepuszczalno  $ciwody przez powlok e EN 1062-3 App“ed to Life.

kg/m 2 e ho5

0,5% SRC-220

1,0% SRC-220
Dyspersja polimerowa i modyfikacje
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Modyfikacje farb Kuchnia & tazienka |

Y/
Wspdiczynnik przepuszczalno $ciwody przez powiok e EN 1062-3 Sh’ﬁ////Etsu
0,06  ]

—

kg/m 2 e h05

Tylose HS 30 000 Y P2

Tylose H 10 000 NG4
Eter celulozy

I ———
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Modyfikacje farb Kuchnia & tazienka

i . e/
Przepuszczalno $¢ pary wodnej przez swobodn g powiok e Sh’F :
L Sll

kg/im2.d

Tylose HS 30 000 YP2

Tylose H 10 000 NG4
Eter celulozy
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Modyfikacje farb Kuchnia & tazienka

Podsumowanie przeprowadzonych modyfikaciji:

* Dodatek fluorosurfaktantu SRC-220 nie wptywa na pogorszenie odpornosci powtoki na szorowanie

* Dodatek fluorosurfaktantu SRC-220 zmniejsza jeszcze bardziej przepuszczalnosé wody przez powtoke
* Eter celulozy Tylose H 10 000 NG4 wptywa nieznacznie na zmniejszenie przepuszczalnosci wody

* Eter celulozy Tylose H 10 000 NG4 wptywa na uszczelnienie powtoki — zmniejszenie przepuszczalnosci
pary wodnej

Science. =
Applied to Life. Sh’ﬁ////Etsu
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Farby Kuchnia & tazienka ze spoiwem
alkidowym emulsyjnym

WA SPOLCHEMIE

Emulsja alkidowa (ftalowa) CHS-HYDROSPOL D 101

Farba SOP 45%

Sucha pozostato$¢ 50,8% m/m

Biel tytanowa Kronos 2090 — udziat bieli tytanowej w SOP: 27%
Eter celulozy: Tylose HS 15 000 YP2
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Sykatywacja — wptyw na odporno s€ na

szorowanie

Odporno $¢€ na szorowanie powiok wg ISO 11998

Ubytek grubo $ci po 200 cyklach, pm
(=Y
w
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0,00%
0,10%
0,25%
Sykatyw acja
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Sykatywacja — wptyw na za zoicenie pow tok

Zazolcenie powtoki ASTM E 313 (n s Po Lc H E M I E

Indeks za zétcenia powtoki
5 R &

Sykatyw a B

0,10%
0 0,25% oo Sykatyw a A
,50%

Sykatyw acja 0,75%
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Sykatywacja — wplyw na przepuszczalno $é wody

Wspétczynnik przepuszczalno $ciwody przez powiok e EN 1062-3 (n s Po Lc H E M I E

1,8

15

1,2

0,9+

kg/m 2 e h05

0,6

0,3
0
0,00%
0,10%

0,25%

Sykatyw a B

Sykatyw a A
Sykatyw acja 0,75%
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Podsumowanie

Zastosowanie emulsji CHS-Hydrospol D101 w uktadach farb Kuchnia & tazienka wymaga:

* odpowiedniego doboru sykatyw, $rodkéw przeciw kozuszeniu ('n s Po I.cH E M I E

* przeprowadzenia badan nad doborem optymalnej dawki sykatywy

Sposob postepowania przy operacjach technologicznych jest taki sam jak przy dyspersjach polimerow

Perspektywa ogranicze n w stosowaniu kobaltu wymaga rozwa zania na temat stosowania
sykatyw bezkobaltowych

Sykatywy bezkobaltowe do uktadéw

—FATCHAM.. ftalowych wodorozcie nczalnych
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Dziekuje za uwag e

VIl Seminarium Spektrochemu — Czelad z, 19.11.2015r. 31



